
1.品名および数量

No. 備考

1 ステンレス製（SUS316）

2.材質検査

成分

記号 C Si Mn P S Ni Mo

規格値 0.08以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 10.00～14.00 2.00～3.00 SUS316相当

結果

材　料　証　明　書

品名 数量

JCS　ハイグリップ　ステンレス（SUS316） ―

（スクリュー）

CHEMICAL  COMPOSITION　（％）
備考

Cr

16.00～18.00

合格
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 JIS G 4304　SUS316相当

成分

記号 C Si Mn P S Ni Mo

規格値 0.08以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 10.00～14.00 2.00～3.00 SUS316相当

結果

 JIS G 4304　SUS316相当

成分

記号 C Si Mn P S Ni Mo

規格値 0.08以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 10.00～14.00 2.00～3.00 SUS316相当

結果

 JIS G 4304　SUS316相当

（ハウジング）

合格

上 記 結 果 の 通 り 、 材 料 成 分 に お い て 合 格 し て い る こ と を 証 明 い た し ま す 。

CHEMICAL  COMPOSITION　（％）
備考

Cr

16.00～18.00

合格

（バンド）

CHEMICAL  COMPOSITION　（％）
備考

Cr

16.00～18.00

合格


